
R,T %

A coat

B : (R:--) A coat : Measurement data
λ, nm B R,%

381.00 0.470
382.00 0.411
383.00 0.380
384.00 0.350
385.00 0.312
386.00 0.275

λ, nm B R,%
387.00 0.254
388.00 0.234
389.00 0.226
390.00 0.219
391.00 0.197
392.00 0.174

λ, nm B R,%
393.00 0.170
394.00 0.165
395.00 0.161
396.00 0.158
397.00 0.149
398.00 0.141

λ, nm B R,%
399.00 0.147
400.00 0.153
401.00 0.150
402.00 0.148
403.00 0.157
404.00 0.166




